SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET ~ S190-PL

SM300-SM390 ISOFAN MARINE CLASSIC
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1000 ml Ford 4
1000 ml llo$é warstw:2-3 3hw20°C 30-50 u 24 h w 20°C
200-400 ml 18-23"
1+1+0,3

Opis

Farba nawierzchniowa 2K z sektora jachtowego oparta na zywicach poliestrowych modyfikowanych akrylowymi.
Zalecane jest naktadanie pedzlem lub watkiem i pedzlem na powierzchnie powyzej linii wodne;j.

Kolory

Dostepne sg kolory z wzornikéw: Yachting Colour Master pastello i Yachting solid colour selection pastello
Aby polepszy¢ site krycia niektorych farb wymagane jest natozenie gruntu w odpowiednim kolorze.
Szczegotowe informacije podaje lista kolorow.

Charakterystyka

Doskonata twardosc.

Dobra rozlewnosé.

Wysoki potysk.

Dobra odpornos¢ na srodowisko morskie.
tatwe naktadanie.

Ciezar wiasciwy (cze$¢ A — SM300 ISOFAN MARINE CLASSIC BINDER WHITE): 1,37 g/ml
Ciezar wiasciwy (cze$¢ A — SM390 ISOFAN MARINE CLASSIC BINDER NEUTRAL): 1,07 g/ml
Ciezar wiasciwy (cze$¢ B — SM650 ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER): 1,02 g/ml

Ciezar wiasciwy (cze$é B — SM655 ISOFAN MARINE SPRAY HARDENER): 1,03 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt epoksydowy Stoppani

Szlifowa¢ na sucho papierem P280-320

Grunt poliuretanowy Stoppani

Szlifowa¢ na sucho papierem P280-320

Stare lakiery termoutwardzalne

Jezeli rodzaj lakieru jest nieznany, nalezy przeprowadzi¢ probe zgodnosci na malej powierzchni nasaczajac ja
rozcienczalnikiem. Jezeli wystgpi podnoszenie, marszczenie, migekkos¢ lub matowienie powloki nalezy usungc
calkowicie stary lakier szlifujgc na sucho papierem P280-320.
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Naktadanie

Pedzlem lub watkiem i pedzlem lub pistoletem pneumatycznym ze zbiornikiem podcisnieniowym.
Warunki naktadania

Wilgotno$é wzgledna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Uwagi:

Aby osiggna¢ najlepszg rozlewnosé produktu zaleca sie pierwszg warstwe natozyé za pomocg watka poliuretanowego i
natychmiast suchym pedzlem energicznie natozy¢ farbe w warstwie krzyzowej oraz wykonczy¢ pionowo. Po wyschnieciu
przeszlifowa¢ powierzchnie papierem P400 i naklada¢ kolejne cienkie warstwy do uzyskania wymaganego pokrycia.
Najlepszy rezultat otrzymamy nakladajgc pierwszg warstwe rozcienczong minimalnie a potem (po przeszlifowaniu)
nastepne warstwy rozcienczajgc maksymalnie.

Zaleca sie uzywacé pedzli ptaskich typu spalter oraz watkéw poliuretanowych z zamknietymi komaérkami i odpornych na
rozcienczalniki.

Przygotowanie mieszanki

Pod watek
Kolor biaty i pochodne obj eto sciowo wagowo
SM300 ISOFAN MARINE BRUSH WHITE BINDER........ A 1000 ml 1000 g
SM650 ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER............. B 1000 ml 750 g
SM720 ISOFAN MARINE RETARDANT .......cceiviiiiiines C 200-400 ml 150-350 g
Inne kolory

obj eto sciowo wagowo
SM390 ISOFAN MARINE BRUSH NEUTRAL BINDER...A 1000 mi 1000 g
SM650 ISOFAN MARINE BRUSH HARDENER............. B 1000 mi 950 g
SM720 ISOFAN MARINE RETARDANT ....ccociviiiieenne. C 200-400 ml 200-400 g

Produkt mozna tez naktada¢ natryskowo uzywajgc utwardzacza SM655 w proporcji objetosciowejl:1 i dodajgc 30-50%
rozcienczalnika SM720 do uzyskania zalecanej lepkosci 18-19" w kubku Forda 4. Wydajno$¢ teoretyczna A+B: 12 m?
z 1 | mieszanki przy grubosci 40 p.

Produkt nie jest kompatybilny z rozcienczalnikami SM780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER i SM715 ISOFAN
MARINE FAST THINNER. Kompatybilny jest SM700, ale niezalecany.

Czas zycia mieszanki w 20°C: 4 godziny

llos¢ warstw: 2-3 watkiem/pedzlem

Zalecana grubosé: 30-50 p po wyschnieciu (watkiem: 2 warstwy mokre o grubosci 40-60 p kazda)
Minimalny czas miedzy warstwami przy malowaniu: watkiem 48 h, pistoletem 1 godzina w 20°C
Wydajnosé teoretyczna mix A+B BIALE 11,2 m% INNE 12,6 m2 z 1 | mieszanki do grubosci 40 p
Wydajnosé teoretyczna mix A+B+C BIALE 10,9 m?; INNE 12,4 m2 z 1 | mieszanki do grubosci 40 p

Zawartos¢ czesci statych objetosciowo A+B BIALE 44,9%, INNE 50,7%
Zawartos¢ czesci statych objetosciowo A+B+C (maksymalne rozciefczenie): BIALE 43,8%, INNE 49,5%

Schni gcie
10°C 20°C 35°C
Kolejna warstwa
watkiem/p edzlem po min. 4 dni max. 60 dni min. 48 h max. 30 dni min. 24 h max. 15 dni

Uwagi

Produkt nie wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym jednak kolory ciemne, na ktérych bardziej wida¢ otarcia
od odbijaczy moga by¢ zabezpieczone lepiej przez natozenie lakieru bezbarwnego S31753 Vernice
Starglass Clear UV. W tym przypadku zaleca si¢ uprzednie przeszlifowanie powierzchni papierem P400.

Dane techniczne nr S190-PL (07/2012) i
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWA N PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
Powyzsze dane sporzgdzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyiki i niedoktadnosci.
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